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Tipps flir Bauherren und Hausbesitzer
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Mit Warmeschutz Kosten senken
und Umwelt schonen

Viele der heutigen Umweltprobleme wie
die globale Erwarmung sind direkte oder
indirekte Folgen des stetig steigenden En-
ergieverbrauchs. Allein die privaten Haus-
halte tragen derzeit mit einem Anteil von
30 Prozent zum deutschen Energiever-
brauch bei.

Mit der Verbesserung des Warmeschutzes
von Wohnhdusern Iasst sich dieser Anteil
stark absenken, da mehr Heizwarme im
Geb&ude gespeichert wird und weniger
Warme an die Umwelt ungenutzt abgege-
ben wird. Das reduziert die Heizkosten und schont die Um-
welt bei steigendem Wohnkomfort.

Wenn ohnehin eine Sanierung der Fassade (Farbanstrich oder
Putz-Erneuerung) ansteht, gilt das Motto: ,Wenn schon,
Damm’schon!”. Denn die zusatzlichen Mehrkosten fiir das
Aufbringen der Warmedammung lassen sich durch die ge-
wonnenen Energieeinsparungen bald wieder hereinholen.

Wichtig: Bei umfassenden Warmeschutzmalinahmen sollte
die Heizungsanlage nicht unberiicksichtigt bleiben. Denn:
alte Heizungsanlagen sind meist {berdimensioniert. Und
durch die Verbesserung des Warmeschutzes sinkt die beno-
tigte Heizleistung noch weiter. Ein Austausch kann daher
gegebenenfalls sinnvoll sein.

Bei der Planung von Warmeschutzmafnahmen sollte zudem
immer das Thema Feuchtigkeit betrachtet werden. Denn:
durch einen Eingriff in die Warmeddmmung verandert sich
der Feuchtigkeitstransport durch die Wand oder die Fenster.
Eine Sanierung der AuRenwand oder der Austausch von
Fenstern kann daher zu einer Verlagerung von kalten Ober-
flachen fiihren. Unter Umsténden kann so ein Nahrboden fiir
gesundheitsschadliche Schimmelpilze entstehen.
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Um dies zu verhindern, sollten Sie bei einer anstehenden
Sanierung stets einen Fachplaner hinzuziehen. Dieser wird
lhnen auch dabei helfen, die geltenden rechtlichen Bedin-
gungen einzuhalten.

Dazu gehdrt unter anderem die Energieeinsparverordnung
(EnEV), die bei allen Warmedammmalinahmen zu beriick-
sichtigen ist. Die geforderten Standards der EnEV schreiben
Mindestanforderungen vor. Daher ist es wichtig, bei Sanie-
rungen weitere Randbedingungen, wie Energiepreisent-
wicklung und Dammkosten zu beachten, um dann die
Dammstérken festzulegen.

Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014)

Die Energieeinsparverordnung 2014 (EnEV 2014) definiert
die Anspriiche an die Sanierung von Altbauten. Anspriiche
fir den Warmeschutz von Neubauten traten ab 2016 in Kraft
und sind daher in der EnEV 2016 formuliert. Ab dem Jahr
2021 sollen ausschlieflich sogenannte ,Niedrigstenergie-
gebdude” gebaut werden, die einen sehr niedrigen Jahres-
heizwarmebedarf aufweisen.

Zudem soll die Energieausweispflicht und die Pflicht zum Aus-
tausch alter Heizkessel erweitert werden. Dies soll erstmalig in
Stichproben in allen Bundesléndern kontrolliert werden.
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Warmedammung — Begriffe und

Grundlagen

Energiebilanz

Die Produktion von Warmedammstoffen verbraucht teilwei-
se viel Energie. Besonders energieintensiv ist die Herstel-
lung von Schaumkunststoffen und Mineralfaserddmmstof-
fen. Fiir einige werden aulRerdem grofle Mengen Erddl be-
nétigt. Wie sieht also die Gesamtenergiebilanz aus, wenn
man den Energiebedarf fiir die Ddmmstoffproduktion mitbe-
ricksichtigt? Lohnt sich der Einsatz von Warmedammstoffen
dann tiberhaupt?

Zur Bewertung eines Dammstoffes werden die jahrlichen
Energieeinsparungen mit dem Primarenergiebedarf zur Her-
stellung von einem Kubikmeter Dammstoff verglichen.

Demnach spart der Einsatz von Ddmmstoffen tiber die Le-
bensdauer von 25 Jahren pro Quadratmeter bis zu 75 Mal
mehr Heizenergie als bei der Herstellung benétigt wird. Eine
gute Warmedammung ist also stets sinnvoll, schont die
Umwelt und reduziert die Heizkosten.

Was bedeutet was?

Warmeddammung: Schutz der Gebdudehiille vor Warme-
verlusten aus beheizten Rdumen.

Isolierung: Schutz vor elektrischer Spannung an Stromkabeln,
Gerdten und Werkzeugen.

Abdichtung: Schutz vor Feuchtigkeit bei Flachddchern,
Balkonen oder bei Gebaudeteilen im Erdreich.
Schalldammung: Schutz vor Schalliibertragung durch
raumbegrenzende Bauteile (Wénde, Decken, Fenster).
Schalldampfung: MalRnahmen zur Verbesserung der Raum-
akustik (in Arbeits- und Konferenzraumen, Musikzimmern,
Konzertsalen).

Der Warmedurchgangskoeffizient und
die Warmeleitfdhigkeit

Um MaRnahmen zur Warmeddmmung in ihrer Wirksamkeit
miteinander vergleichen zu kdnnen, betrachtet man deren
Wiérmedurchgangskoeffizienten (U-Wert): Je kleiner der
Wert, desto geringer die Warmeverluste.

Der Warmedurchgangskoeffizient bezieht sich auf den ge-
samten Warmeverlust zusammengesetzter Bauteile, zum
Beispiel der AuRenwand. Die Warmeverluste einzelner
Bauteile lassen sich dagegen durch ihre Warmeleitfahigkeit
A (sprich: Lambda) bestimmen.

Entsprechend ihrer Warmeleitfahigkeit werden Dammstoffe
in Warmeleitgruppen (WLG) eingeteilt: Beispielsweise ent-
spricht WLG 35 einer Warmeleitfahigkeit von 0,035 W/(m*K).
Dadurch kdnnen Wérmeverluste verschiedener Materialen
auf Anhieb verglichen werden.

Das Folgende Anwendungsbeispiel verdeutlicht die Begriffe.

Nach Sanierung:
U =0,24 W/(m%K)

Vor Sanierung:
U= 1,56 W/(m?K)
Wandaufbau der AuBenwand vor Sanierung:
Innenputz, 30 cm Kalksandstein, AuRenputz
U-Wert: 1,56 W/(m2K)

Wandaufbau AuBenwand nach Sanierung:
Innenputz, 30 cm Kalksandstein, Auenputz,

14 cm Dammung WLG 035

U-Wert: 0,24 W/(mZK)
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Dammstoffe im Uberblick — Anwen-
dungsgebiete und Eigenschatten

Einsatzmdaglichkeiten verschiedener
Dammstoffe

Im Handel erhaltlich sind synthetische Dammstoffe und Damm-
stoffe aus nachwachsenden Rohstoffen. Unter den syntheti-
schen Produkten finden sich neben Mineralfaserddmmungen,
Glasschaum-Granulaten und Perlit-Schiittungen auch aufge-
schaumte (EPS) und gepresste Polystyrol-Dammungen (XPS). Zu
den alternativen Materialien zahlen pflanzliche und tierische
Faserstoffe wie Flachs, Hanf, Kork und Schafwolle.

Jeder Warmedammstoff bringt spezifische Eigenschaften in
Bezug auf die Warmeleitfahigkeit, Brandschutz und Einsatzge-
biet mit sich. Die Auswahl des Warmeddmmstoffs sollte sich
daher am Anwendungsgebiet orientieren.

Weitere Kriterien fiir die Wahl des Dammstoffs kénnen der
Hitzeschutz, Schallschutz, Verwertungsmdglichkeiten und der
Einbau des Materials sein.

Geeignete Dammstoffe nach
Anwendungsgebiet

Dach und Decke
Mineralfaserddmmstoff, Polystyrol-Hartschaum (EPS, XPS), Po-
lyurethan-Hartschaum (PUR), Flachs, Kork, Schafwolle, Zellulose

Fassade

Mineralfaserddmmestoff, Mineralddmmplatten, Polystyrol-Hart-
schaum (EPS, XPS), Polyurethan (PUR), Mineralischer Silikat-
leichtschaum, Perlite (Schiittung), Flachs, Kork

FuBboden
Vakuum-Isolationspaneele (VIP), Polystyrol-Hartschaum (EPS,
XPS), Polyurethan (PUR), Holzfaserplatten, Hanf, Kork

Kellerwand
Glasschaum-Granulat, Schaumglas, Polystyrol-Hartschaum
(XPS), Kork

Bodenplatte
Glasschaum-Granulat, Polystyrol-Hartschaum (XPS), Vakuum-
Isolationspaneele (VIP)

Kennwerte verschiedener Dammstoffe im Uberblick

Primarenergie-
Warmeleitfahigkeit ~ Vergleichs- ~ Baustoff-  bedarf zur Herstel-

Kategorie Produkt [W/mK)] dicke [cm] klasse [-] lung [kWh/m3]
Dammstoffe aus fossilen Rohstoffen
Stoffe mineralischen Mineralfaserddmmstoffe 0,035-0,050 17,5-25,0 A2 100-700
Ursprungs Schaumglas 0,040-0,050 20,0-25,0 A2 320-975
Schaumkunststoffe Expandiertes Polystyrol 0,035-0,040 17,5-20,0 B1 530-1040

Extrudiertes Polystyrol 0,030-0,040 15,0-20,0 B1 400-600
Dammstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen
Pflanzliche Holzfasern 0,040-0,050 20,0-25,0 B2 600-785
Faserstoffe Kork 0,040-0,050 20,0-25,0 B2 35-360
Tierische Faserstoffe Schafwolle 0,040-0,045 20,0-22,5 B2 gering

Baustoffklassen: A1 und A2 = nichtbrennbare Stoffe; B1 = schwer brennbar B2= normal und entflammbare Stoffe
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Auflenwanddammung — Wo und
wie gedammt werden kann

Warmeverluste werden durch den Konstruktionsaufbau der Auenwénde bestimmt. Dabei spielen die verschiedenen Bau-
konstruktionen und Baustoffe sowie die Dammstoffdicke eine wesentliche Rolle. Im Nachfolgenden werden die iiblichen
Konstruktionsprinzipien vorgestellt:

AufSenwande mit Vorhangfassaden

Bestehen aus zwei ,Schalen”: Dem tragenden Mauerwerk raumseitig (1. Schale), der War-
medammung und einer Fassadenkonstruktion oder einem Verblendmauerwerk (2. Schale).
Konstruktion bietet hohe gestalterische Vielfalt bei Neubauten.
Ausfiihrbar mit oder ohne Luftschicht
Geringe Warmeverluste (U-Wert von 0,4 W/mZK) realisierbar.

— Mehr iiber diesen Konstruktionstyp auf der nachsten Seite

Widdrmeddmmverbundsystem (WDVS)

Besteht aus dem tragenden Mauerwerk, der Warmedammschicht und dem Aufenputz.
Fachleute sprechen von einem einschaligen Wandaufbau.
Konstruktion ist kostengiinstiger als ein zweischaliger Wandaufbau und die Installation
geht schneller.
Geringe Warmeverluste: U-Wert von 0,24 W/mK realisierbar.

— Mehr iiber diesen Konstruktionstyp auf der nachsten Seite

Massiv-Wand

Besteht nur aus dem tragenden Mauerwerk und dem AuRenputz; keine Warmedammschicht.
Konstruktion findet sich zum Beispiel bei Altbauten wieder.
Um bei einem Neubau einen addquaten Warmeschutz mit diesem Aufbau zu realisieren,
misste die Wandstarke duferst hach sein.
Wandaufbau birgt Gefahr der Schimmelpilzbildung.

— Gut fir DammmaRnahmen der Auflenwand geeignet.

Leichtbau-Aufsenwand

Besteht aus einer Holzkonstruktion dessen Zwischenrdume mit Warmedammstoffen ver-
flillt werden.
Konstruktion bei Fertig- und Passivhdusern dblich.
Wande mit relativ geringer Wandstérke erméglichen einen hohen Warmeschutz und einen
platzsparenden Bau.

— Sehr geringe Warmeverluste (U-Wert von 0,1 W/mK) erzielbar.
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Austuhrungen der Warmedammung
— Mauern dammen

AufSenwand mit Vorhangfassade

Innenputz

Mauer

Dammung

Latten mit Luftschicht

Unterkonstruktion
Fassadenplatten

Die Ausfiihrung der AuRenwand mit hinterliifteter Vorhangfassade
besteht aus vier verschiedenen Schichten:

Tragendes Mauerwerk

Warmeddmmschicht

Luftschicht

Fassadenkonstruktion

Die Fassade kann je nach Geb&ude aus verschiedenen Materialien
gefertigt werden. Je nach eingesetztem Baustoff unterscheiden
sich die Unterbaukonstruktionen, mit der die Fassade am tragenden
Mauerwerk befestigt wird.

Die Luftschicht schiitzt die \Warmeddmmschicht vor Witterungsein-
fliissen. Sie ermdglicht zudem einen Feuchtigkeitstransport von den
Innenrdumen nach auféen. Im Sommer erwarmt sich dberwiegend
die Fassade nicht aber das dahinterliegende Mauerwerk. So blei-
ben die Innenrdume angenehm kiihl. Ubrigens kann auch eine
Verblendfassade aus Klinker hinterliftet werden.

Vorhangfassaden sind robust und bieten viele Mdglichkeiten zur

Gestaltung. Dafiir sind sie im Vergleich zu anderen \Wandkonstruk-
tionen aufwandiger in der Installation und teurer.
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AufSenwand mit Warmedamm-
Verbundsystem (WDVS)

Innenputz
Mauer

Dammung
Armierungsmartel
Armierungsgewebe

Haftgrundierung
Auenputz

Beim Warmedamm-Verbundsystem, der sogenannten , Thermo-
haut”, wird die Warmedammung am tragenden Mauerwerk befe-
stigt. Der witterungsbestandige Aulienputz wird im Verbund mit
der Warmedammung aufgebracht.

Die Schadensfreiheit und Lebensdauer dieser AuRenddmmung
hangt entscheidend von der Qualitat der Verarbeitung ab. Schwach-
stellen sind alle Anschliisse, zum Beispiel an Fenstern und Fenster-
banken. Hier sollte unbedingt in die Fensterbereiche (Laibungen)
hinein gedammt werden, um etwa \Warmebriicken zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass bei der Installation nach den Verarbei-
tungsregeln der Systemhersteller vorgegangen wird. Am besten
treffen Sie bei der Planung vertragliche Vereinbarungen. Holen Sie
sich bei Unklarheiten rechtzeitig Rat von unabhéngigen Fachleuten.

Innendammung

Als nachtrégliche Warmedammung eignet sich in seltenen Féllen
auch die Innenddmmung. Die Mal3nahme einer Innenddmmung ist
ein starker Eingriff in den Feuchtigkeitstransport, so dass bei dieser
Konstruktion ein erhdhtes Risiko der Schimmelpilzbildung besteht.
Vor einer Installation einer Innenddmmung sollte unbedingt ein
Bauphysiker oder Energieberater die Konstruktion priifen.
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Warmedammung des Daches —
Fur Wohlbehagen und Komfort

Grundlagen der
Dachdammung

Dachfldchen erfordern bei der Warme-
ddammung eines Gebdudes besondere
Beachtung. Weil Warme nach oben
steigt, ist die Temperatur beheizter Rdume
in den oberen Luftschichten immer etwas
héher — Warme, die dort vermehrt durch
die Decke und das Dach entweicht, geht
verloren. Durch die Verbesserung der
Warmeddmmung lhres Daches kdnnen
Sie Energie und Heizkosten einsparen.

Eine mangelhafte Dachddmmung kénnen Sie mit einer opti-
schen Kontrolle aufsptiren. Sind bei Dachflachen gleicher Nei-
gung und gleicher Himmelsrichtung bei Schneebelag Liicken in
der Schneedecke durch vorzeitiges Auftauen sichtbar, fehlt es
am wirksamen Warmeschutz. Genaueren Aufschluss gibt ein
thermografisches Aufnahmeverfahren.

Quelle: fotolia, © bernanamoglu

Wie bei der Sanierung der AuBenwande ist es vorteilhaft und
wirtschaftlich, Warmedammmalinahmen mit ohnehin anste-
henden Reparaturarbeiten zu verbinden.

Bei geneigten Déchern kann entweder die oberste Ge-
schossdecke oder die Dachschrdge gedammt werden. Es gilt,
sich vorher genau zu tiberlegen, ob und wie der Dachraum ge-
nutzt werden soll. Wird er in absehbarer Zeit nicht als Wohn-
raum bendtigt, ist die Dammung der obersten Geschossdecke
kostengtinstiger.

Bei Flachdachern sind Ddmmschicht und Dachhaut (Abdich-
tung) meistens miteinander verbunden. Befindet sich zwischen
oberster Geschossdecke und Dach ein zuganglicher Hohlraum,
S0 lasst sich dort eine zusatzliche Démmschicht einziehen. Die
Démmung von Flachddchern sollten grundsatzlich Fachleute
durchfihren.

Generell gilt: Der Gewinn der Wohnbehaglichkeit dufert sich
nicht nur an den kalten Tagen. Dachwohnungen mit geringem
Warmeschutz sind im Winter kalt und im Sommer hei8. Je
besser die Dachddmmung, desto gréRer das Wohlbefinden zu
allen Jahreszeiten.

Warmedammung — Tipps flir Bauherren und Hausbesitzer
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Ausfuhrung der Warmedammung

— Dach dammen

Prinzipiell gibt es verschiedene Mdglichkeiten das Dach oder die oberste Geschassdecke zu ddmmen. Die meisten Dachstiihle bestehen
aus verschiedenen Holztragern, die die Mdglichkeiten der Dammung maligebend beeinflussen.

Ddmmung zwischen den Sparren
AuRen

Ziegeldeckung

Lattung und Konterlattung

Unterdach (Folie oder Holzfaserplatte)

26 cm Da@mmung
mit WLG 040 — U-Wert 0,18 W/(mK)
mit WLG 035 — U-Wert 0,16 W/(mK)

Dampfbremse

Innen
Vorteile:
Zur nachtraglichen D@mmung geeignet
Platzsparend, Raumhohenerhalt
Findet haufig Anwendung bei Altbauten
Montage der Dédmmung in einem Arbeitsgangs mdglich

Nachteile:
Sparren unterbrechen die Ddmmung, es entstehen
Warmebriicken
Dadurch hohe Warmeverluste

Ddammung unter den Sparren
AuRen

Innenverkleidung
Sparren

Empfehlungen:
Unterdach sollte diffusionsoffen, Dampfbremse liickenlos
verlegt sein
Verwendete Dammstoffe sollten elastisch und nachgie-
big sein.

Ziegeldeckung

\ Lattung und Konterlattung

T I T
RN

Unterdach (Folie oder Holzfaserplatte)
14 cm zwischen Sparren plus 10 cm
Zusatzddmmung unter den Sparren

mit WLG 040 — U-Wert 0,18 W/(m?K)
mit WLG 035 —> U-Wert 0,16 W/(mK)

Dampfbremse

Innen

Im Neubau werden an Stelle der traditionellen Vollsparren
schmale Stegtréger verwendet. Daher sollte zu der Dam-
mung zwischen den Sparren eine weitere Ddmmlage unter
den Sparren erganzt werden. Diese reduziert die \Warme-
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Innenverkleidung
Sparren

briicken und erhéht den Warmeschutz. Auch eine nachtrag-
liche Installation bei Altbauten ist mdglich. Allerdings ver-
kleinert sich dadurch der verfligbare Wohnraum.
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= Ziegeldeckung

Lattung und Konterlattung

MR

Unterdach (Folie oder Holzfaserplatte)

16 cm Ddmmung
mit WLG 030 — U-Wert 0,18 W/(m’K)

Dampfbhremse

S
D

(

\
N\

—

Diese Variante ist besonders fiir die Erst-Eindeckung eines
Neubaus geeignet. Bei der Neuerrichtung und der Sanierung
eines Gebdudes missen stets die rechtlichen Anforderungen
des Wéarmeschutzes eingehalten werden. Dadurch ist zukiinf-

Warmeddmmung der obersten Geschossdecke

Ziegeldeckung

Lattung & Konterlattung
Unterdach

unbeheiztes Dachgeschoss

(?ehbelag (bei Bedarf)

TR micwis o0
mit WLG 040

aberste Geschossdecke U-Wert 0,20 W/(mK)
mit WLG 035
Wohnraum U-Wert 0,18 W/(mZ)

Wenn das Dachgeschoss nicht ausgebaut wird, sollte unbe-
dingt die oberste Geschossdecke geddmmt werden. An-
dernfalls wird das unbewohnte Dachgeschoss erwérmt, das
kostet unnétige Energie. Die Energieeinsparverordnung
(EnEV) fordert bei einem Dammmaterial mit Warmeverlu-
sten von 0,035 W/(m*K) ein Minimum von 14 Zentimetern
(U-Wert < 0,24). Bewdhrt haben sich jedoch seit langem 20
bis 34 Zentimeter, was sich bei geringen Mehrkosten
schnell amortisiert.

Dachschalung

N
2

I~ Sichtbare Dachsparren

©

7
N

tig mit hdheren Dammstéarken zu rechnen als hier dargestellt.
Vorteile der Aufsparrenddmmung: Die Konstruktion ist wér-
mebriickenfrei, die Dachkonstruktion bleibt sichtbar und die
Montage kann schnell und einfach erfolgen.

Warmedammung unbeheizter Keller
Wohnraum

+20°C
Bodenbelag

Kellerdecke

10 cm Da@mmung

mit WLG 040

U-Wert 0,35 W/(m?K)
mit WLG 035

U-Wert 0,30 W/(m?K)

unbeheizter Keller

Viel Warme kann auch in den unbewohnten Keller entwei-
chen, wenn die Kellerdecke nicht mit einer Dammschicht
von mindestens acht bis zehn Zentimetern Stérke ge-
schiitzt ist.

Mit einer richtigen Warmedammung hingegen behalten
die Hausbewohner warme FiiRe und sparen Energie. Wer-
den die Kellerrdume mitbenutzt und geheizt (z.B. fiir Hobby
und Freizeit), gilt das gleiche fiir die Bodenplatte des Kel-
lers. Auch die KelleraulRenwande sollten dann einen War-
meschutz erhalten.

Warmedammung — Tipps flir Bauherren und Hausbesitzer
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Energiegewinn durch passive
sonnenenergienutzung

Eine gute Gebdudedammung ist entscheidend, um Energie
zu sparen. Dabei kommt es nicht nur auf eine gute Warme-
dammung der Gebaudehiille an, sondern auch auf Auswahl
und Einbau der richtigen Fenster. Zudem sollten Mdglichkei-
ten der passiven Sonnenenergienutzung ausgeschopft wer-
den, also die durch die Fenster einfallende Warme.

Fiir die aktive Nutzung der Sonnenenergie sind anlagentechni-
sche Installationen zur Warmwasserbereitung (Sonnenkollekto-
ren) oder zur Stromgewinnung (Photovoltaik) erforderlich.

Das Prinzip der passiven Sonnenenergienutzung ist einfach:
Durch die Fenster gelangt die Sonnenstrahlung in die Wohn-
rdume. Hier wird sie von Innenwénden, Decken und Mdbeln
gespeichert und bei guter dullerer Warmedammung lange
im Geb&udeinneren gehalten.

Fir die passive Nutzung sind zur Sonne hin orientierte Fen-
ster beziehungsweise Verglasungen am wichtigsten. So
kann die direkte und indirekte Sonneneinstrahlung die Wér-
meverluste eines Niedrigenergiehauses um bis zu ein Drittel
ausgleichen.

Quelle: fotolia, © JSB
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Damit die Sonne viel Warmeenergie in Wohngebdude brin-
gen kann, sind Voraussetzungen zu erfiillen:

Ein guter Ddmmstandard der Geb&udehiille und ein
fachgerechter Einbau der Fenster.

Eine optimale Ausrichtung der Fenster gen Siiden: Ein
Ost- oder West- empféngt nur etwa 60, ein Nord- nur
etwa 40 Prozent der Strahlungsware eines Stdfensters.

Eine hohe Qualitdt von Fenstern und Verglasungen:
Warmeschutzverglasung ist der Standard!

Unverschattete Lage: Die Verschattung ist méglichst zu
vermeiden, denn das vermindert den Energieeintrag.

Im Sommer schiitzt eine aulenliegende Verschattung
durch Rollladen oder Jalousien vor Uberhitzung.

Méglichkeiten zur passiven Solarenergienutzung sind neben
Fenstern auch unbeheizte Wintergérten, angebaute und
unbeheizte Glashduser und transparente Warmedammung.
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Fenster — Bestandteile und Einbau

Ein Fenster besteht aus den einzelnen Bauteilen Verglasung,
Abstandhalter und Fensterrahmen. Die wéarmetechnische
Giite eines Fensters wird ebenfalls durch den Warmedurch-
gangskoeffizienten (U-Wert) charakterisiert. Dieser wird
durch die GroRe der Fensterflache, der energetischen Quali-
tat des Fensterrahmens und der Abstandhalter bestimmt.

Wahrend alte Einfachverglasungen Warmeverluste von
6 W/(m2K) verzeichnen und normale Isolierverglasungen
3 W/(mK), erreichen moderne Mehrscheiben-Warme-
schutzverglasungen einen Warmedurchgangskoeffizienten
von unter T W/(m2/K).

Der Aufbau von Mehrscheiben-
Warmeschutzglas

Glasfiillung

Beschichtung

Randverband (Kunststoff
oder Edelstahl), mit
Trockenmittel gefillt

Butyldichtung

Glasscheiben Polysulfid

Die Verglasung

Bei der Wérmeschutzverglasung wird eine der Glasscheiben
mit einer hauchdtinnen unsichtbaren Silberschicht bedampft.
Sie lasst die kurzwelligen Lichtstrahlen in den Wohnraum
hinein und reflektiert die langwelligen Wéarmestrahlen aus
dem Wohnraum wieder nach innen. Als Isolierverglasung
bezeichnet man zwei unbeschichtete Scheiben mit Luft im
Zwischenraum. Bei Warmeschutzverglasungen werden die
Scheibenzwischenrdume mit Spezialgasen gefiillt. Warme-
schutzverglasung hat deshalb einen dreimal besseren War-
meschutz als Isolierverglasung.

Der Abstandhalter

Der Abstandhalter dient als Steg und Dichtung zwischen den
Glasscheiben. Bei den haufig eingesetzten Aluminium-Ab-
standhaltern treten Warmebriicken im Bereich des Fenster-
rahmens auf. Edelstahl- oder Kunststoffabstandhalter entkop-
peln die Warmebriicke am Ubergang vom Glas zum Rahmen
und minimieren Tauwasser- und Schimmelbildung.

Der Fensterrahmen

Der Fensterrahmen erfiillt eine wichtige Funktion beim War-
meschutz. SchlieRlich macht er bis zu 30 Prozent der Fen-
sterflache aus. So kann ein gutes Warmeschutzglas in ei-
nem schlecht ddmmenden Rahmen bis zu 25 Prozent seiner
Dammeigenschaften einbiilen.

Fenster optimal einbauen

In einer optimalen Einbausituation entstehen keine Warme-
briicken im Bereich des Ubergangs vom Fenster zur AuRen-
wand. Hierzu sollte der Fensterrahmen méglichst vollstan-
dig in die D@mmebene der Wandkonstruktion gesetzt wer-
den. Wichtig ist auch der luftdichte Anschluss an die
Dichtheitsebene. Eine dauerhafte Abdichtung zum Bauwerk
ist nur mit dauerelastischen Materialien wie Butyl maglich.

Rollldden

Rollladen kénnen als zusatzlicher Warmeschutz dienen.
Rollladenkasten sollten daher gut geddmmt und luftdicht
eingebaut sein. Die aus den Fiihrungsgurt-Schlitzen kom-
mende Zugluft kann nachtréglich durch biirstenartige Dich-
tungen verringert werden. Eine Alternative kdnnen Klapp-
oder Schiebeldden sein.

Warmedammung — Tipps flir Bauherren und Hausbesitzer



Wir beraten Sie gern
—nachhaltig und effizient!

Der effiziente Einsatz von Energie und Wasser hat fiir Sie mehrfachen Nutzen: Sie
tun etwas fiir die Umwelt und fordern den Klimaschutz. Und auch wirtschaftlich
gibt es nur Vorteile: Denn wer Energie und Wasser spart, spart gleichzeitig bares
Geld.

Sie haben noch Fragen? Dann sind Sie bei uns an der richtigen Adresse: Mit spe-
ziellen Dienstleistungs- und Serviceangeboten, wirkungsvollen Anregungen und
praktischen Tipps zum Energiesparen helfen wir lhnen gern weiter.
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